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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante
avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE 15BX0312-1 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 07/04/2015

Objet

La présente mission consiste a établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission
« Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante a
I'occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre et est réalisé pour satisfaire I'exigence du code du travail
portant sur I’évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020
de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmetre du
présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d’ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante doit étre transmis a toute personne
physique ou morale appelée a concevoir ou a réaliser les travaux.

Bien objet de la mission :

Adresse : RUE DU CHATEAU 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Partie de bien inspectée :  Totalité du bien
Date de visite : 26/03/2015

Ce rapport a fait I'objet d’'une commande en date du : 07/04/2015

Yves CHARPENTIER
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1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du batiment

Type de batiment : Garage

Numéro (indice) : 15BX0312 (1)

Date du permis de construire

(a défaut date de <1948

construction) :

RUE DU CHATEAU

33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

Référence cadastrale : Section : - - Lot : - - Parcelle : -

Adresse compléte :

Bien en copropriété : -

Fonction principale du
batiment :

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :
Nom : Administration MAIRIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC

Adresse : 20 RUE DU CHATEAU
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

Email :

1.3 Désignation de [’opérateur de repérage

Nom : Yves CHARPENTIER

Email : diagnostic@parallele-45.com

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par SQI 3 Av. du Centre 78182 Saint Quentin en Yvelines. Le N° du
certificat est 1771 délivré le 09/01/2013 et expirant le 08/01/2018.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : PARALLELE 45
Adresse : 32 Rue de Pauillac - - 33200 BORDEAUX
Numéro SIRET : 408 221 190 00023
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Code NAF : APE 7112A
N° TVA : FR 734082219000023
N° RCS : 408 221 190 BORDEAUX

Nom de la compagnie : COVEA RISKS
N° de police : 118 263 431
Valide jusqu’au : 31/12/2015

Compagnie d’assurance :

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse

Nom : ITGA Rennes

3 rue Armand Herpin Lacroix
Adresse : CS n°46537

35065 Rennes Cedex

Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n°® 1-0913.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant
de l'amiante s’applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec
I'immeuble bati (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de I'immeuble sur lesquelles les
travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, la liste des matériaux de
construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux
envisagés (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe Al de la
norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations
approfondies destructives ou des démontages particuliers.

*= Nature et périmétre des travaux envisagés :

= Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmétre des
travaux envisagés :

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmetre de repérage défini par le programme des
travaux, doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives
ou des démontages particuliers.

Si, a l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de I'amiante repérés lors de la présente
mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du batiment qu’il reste a leur égard
tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de I'amiante.

Remargues particuliéres :
Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante

Apreés analyse en laboratoire :

Description Localisation Prélévement Etat
Chaudiére/Plaque isolante externe n° ITO71503- ,
(REPERE 9) Garage (RDC) 66256 Bon état
Conduit d'air/Conduit en fibres-
ciment (REPERE 6 - CONDUIT Garage (RDC) 206212271503_ Bon état
VERTICAL A GAUCHE)

Conduit d'air/Conduit en fibres- o )
ciment (REPERE 5 - CONDUIT Garage (RDC) 262@271503 Bon état
VERTICAL A DROITE)
[o] -
Chaudiere/Calorifugeage (REPERE 4) | Garage (RDC) 262@271503 Bon état
Plague ondulée/Plaque en fibres- n° IT071503- .
ciment (REPERE 3) Garage (RDC) 66250 Bon etat
Faux plafond/Panneau (REPERE 2 - n° IT071503-
ANCIENS PANNEAUX POSES SUR Garage (RDC) 66249 Bon état
FAUX PLAFOND.)
[e] -
Faux plafond/Panneau (REPERE 1 ) Garage (RDC) 262121-271503 Bon état
Sur justificatifs (marquage, document consulté) :
R o e Nom
Description Localisation justificatif Etat

Néant

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Sur justificatifs :

Description

Localisation

Justification

Nom justificatif

Néant
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Apreés analyse en laboratoire :

Description Localisation Prélevement
Revétement de mur/Colle de carrelage o n° IT071506-
Sanitaires (RDC)
(REPERE 8) 66255
Revétement de mur/Colle de carrelage Sanitaires (RDC) n° IT071503-
(REPERE 7) 66254

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante :

Description Localisation

Néant

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de [’amiante pour lesquels des
investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Description Localisation Cause de non-prélévement

Néant

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :
- La localisation des éventuels sondages complémentaires a l'inspection visuelle
- La localisation des prélévements
- La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante ou susceptibles d’en contenir si
des investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées pour conclure.

Néant

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 26/03/2015

Documents remis par le donneur d'ordre a l'opérateur de -

repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) Administration MAIRIE DE

CASTELNAU-DE-MEDOC
(Propriétaire)

3.1 Description générale du lot

Garages : élevé sur terre plein, d'un rez de chaussée unique.

3.2 Liste des piéces visitées

RDC : Garage, Sanitaires, Garage 2, Local archive

3.3 Tableau récapitulatif des pieces visitées

Nom Descriptif
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Nom Descriptif
Garage
Sol : - Béton
Mur : - Béton, Pierre - Peinture
Plafond : - Faux plafond démontable
Porte : - Métal
Porte : - bois - Peinture
Sanitaires
Sol : - Béton - Carrelage
Mur : - Béton - Carrelage, Peinture
Plafond : - Platre - Peinture
Plinthes : - Carrelage
Fenétre : - bois - Peinture
Bati porte : - Bois
Porte : - bois - Peinture
Garage 2
Sol : - Béton
Mur : - Béton, Pierre - Peinture
Plafond : - Charpente apparente
Porte : - Métal
Local archive
Sol : - Béton
Mur : - Béton, Pierre - Peinture
Plafond : - Solivage bois
Porte : - bois - Peinture
Bati porte : - Bois

3.4 Pieces ou parties de [’immeuble non visitées

Piéces ou parties d'immeuble Raison de I'absence de visite

Néant

3.5 Méthodologie du repérage des mateériaux et produits contenant de [’amiante :

Dans le périmétre des travaux définis par le donneur d’ordre, |'opérateur de repérage procéde a un
examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de I'amiante (matériau ou produit ayant intégré de I'amiante pendant
certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant étre
sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut étre complétée par investigations approfondies et des sondages qui
permettent de s'assurer de la composition interne d’un ouvrage ou d’'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites a I'annexe A de la Norme NF X 46 020 de
décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de
['amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la
Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure a la présence
d’amiante sans recourir aux prélévements et analyses.

En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non
identifiés), un ou des prélevements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits
susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure a I'absence ou a la présence d’amiante.

Les prélevements concernent tout ou une partie de |'épaisseur des matériaux conformément aux
prescriptions de I'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.
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Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :
- les préléevements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des
lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
» J|es outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés aprés chaque
prélévement.
» |es prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite tracabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de
maniere indélébile sur I'emballage et si possible sur I'échantillon. Une fiche d’'accompagnement,
reprenant l'identification est transmise au laboratoire.
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4. Resultats detaillés du reperage

Inspection Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I’Amiante
Localisation Composant _de la Partie_du comPosant Description Sondage Prélévement Conclusion
construction inspecté N° (type) Présence/ absence Etat
(catégorie) d’amiante
Garage (RDC) Faux plafond Panneau REPERE 1 1- Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
Sectionnement 66248
Garage (RDC) Faux plafond Panneau REPERE 2 - ANCIENS 2 - Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
PANNEAUX POSES SUR Sectionnement 66249
FAUX PLAFOND.
Garage (RDC) Plaque ondulée Plague en fibres-ciment REPERE 3 3- Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
Sectionnement 66250
Garage (RDC) Chaudiére Calorifugeage REPERE 4 4 - Carottage Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
66251
Garage (RDC) Conduit d'air Conduit en fibres-ciment REPERE 5 - CONDUIT 5- Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
VERTICAL A DROITE Sectionnement 66252
Garage (RDC) Conduit d'air Conduit en fibres-ciment REPERE 6 - CONDUIT 6 - Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
VERTICAL A GAUCHE Sectionnement 66253
Sanitaires (RDC) Revétement de mur Colle de carrelage REPERE 7 7 - Oui : IT071503- Absence d'amiante
Sectionnement 66254
Sanitaires (RDC) Revétement de mur Colle de carrelage REPERE 8 8 - Oui : IT071506- Absence d'amiante
Sectionnement 66255
Garage (RDC) Chaudiére Plague isolante externe REPERE 9 9 - Oui : IT071503- Présence d'amiante Bon état
Sectionnement 66256

Observations:/

Cachet de l'opérateur

ST "iQ‘!:X;lj;ff!&_
7 PARALLELE 45 -
P s ]

Date de visite et d’établissement de I'état
Visite effectuée le : 26/03/2015
par : Yves CHARPENTIER

le : 07/04/2015
a : BORDEAUX

Rapport édité
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5. Attestation sur [’honneur

Je, soussigné Yves CHARPENTIER, atteste sur I’honneur étre en situation réguliere au regard de
I"article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a

I’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a l'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n‘avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés par

la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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6. Attestation d’assurance

CO;

ey

ATTESTATION D’ASSURANCES 2015
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés COVEA RISKS, S A 4 directoire et conseil de surveillance, ou capital de 168 452 216,75 eurns, RCS Nonserre n* B 378

TI6 419 - Siege social - 19-21 #ées & IEurope - 92110 Chichy - Adresse postale : 1921 alides de VEuwrope 92616 Clichy Codex - entreprise
régie par Je code des asmarmnces, SUCHONs GOt |

SARL PARALLELE 45

GSAVENUE

JEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
DE LA COTE D'ARGENT

BrS
33680 LACANAU

Insct & F'Ordre des Glometres-Experts de la réglon de ; BORDEAUX

Bénéficie des un-m @ contel d'assurance N° us 263 431 souscrit par le Conseil Supétieur de I'Ordre des Geométres-Expens,
$ b Civile Professi i ngissant ks de Geaméae-Expert,
nmmunml.nlmw M»%Zdnﬂm.u 1946 modifide, Je décret n° 96478 du 31 mai 1996 modifié alns que bes betes aflérerts

Soat couvertes toutes les activités inbérentes & I'exercice normal de la profession de Géomitre-Expert, telles qoe difinies par les

textes ci-dessas ef sedon les usages ef limites admises par I'Ordre, notamment 1'easemble des activités :

- e maitrise d"@uwre [bores activités solevant de ka responsabilité civile décennale]

- d¢ gestion ef entiemese mummobal iéses oS 1éserve que |'assure exeeyamt ces activités passide Iagrément délivaé por 'Ondoe

- @expertises judiciaive, amiable

~ dexpertises forcatre, agricole. forestitse

- de coordination en matiere do sécunté ef de peatection de ln sandé des travailleves

- de d.usnm ldau Amunee / Termiws e suires insectes xylophoges / Plomb ¢ Gaz / Electricisd / Bt des tisgues naturels of

7 fA non colleetit { Mesernge Loi Carrez / Diag. techmigee mmanchdier Loi SRU /

Elat des beus refatifs 3 hconﬁnme ux normes de surface et d"hubuabitité fpeét & tux 0 %] / Accessibilité ERP sux bandscapts / Elal de
conformité du duaposital de séeuraé des piscines.. ) sous réserve que I porsonne qui ellectue fe disgnestic posséde toutss Ies corufications

comespondantss ougtes par is téglementution

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELL K

DESIGNATION DES GARANTIES MONFANT DE LA GARANTIE oo cusos
- Tous dommages corparels, matéricks ef lmmatiriels confondus « 5000 000 par
mais avec limitation mavimale du montant de Ja garantic pour Jes
dommages suivsats el
- Dommages maténe’s of ! ifs o ifs L3 600 000 par snismic, par Assuré
~ Afteintes & I tous d porels, matériels ¢

immaténes confendss @ 600 000 par snastre, i Assuné

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION -

DESIGNATION DES GARANTIES MONTANT DE LA GARANTIE PAR SINISTRE 60 Ca10$
- i i fond 2
Vow RS sorporeis. o 5000 003(1)

mals syec Bmitation mavimale du montant de la garantle powr les

dommages solvants »
- e matériels o s conséouils au mon-consécutifs - $ 000 000
« Alcintes & Peny tous d pocels, matériels ef i

confoodus © 600 000
- _Faute inexcusable de Memployeur d 3 500 000 pur sistye ot par an
1} Encequ les et é ¢ du Sun véhicule jerrestre 3

meteur farticle § des conventions spéciales) le moatant de La garantie est mité.

Période d'assurance - 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

La présente attestation est délivrée pour yaloir ce que de droit. Elle n'implique qu’une présomption de

garantle a la charge de 'assureur.
Cachet professionnel et sznuur[ Fait & Clichy le 1° janvier 2015
CO
SAA z
Bu capital do
Adresse Postals 71! TEuopa
92616 CL, Cedex
Sdge Sodal - 1921 TEutape - Q2110 CLICHY
RCS n'BI78 716419

v
Covea Risks « 19, 21 alées de Murope, 92616 Chichy Cedex » 181 01 57 64 30 00 » Fax 01 57 64 24 01
Evsreirne g pa fe Code des assuiantes  SOOMIE anmnyme § duestaire vt canseil de surveillanes aw capital de 168 €52 206,73 fosos
WS Nantecre m B 378 716 419 Sebge vncedl 19 21 aliees de fEuropr 92110 Clichy
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7. Certificat de compétences

]

SOCOTEC

CERTIFICATION

COMAINE TECHNIQUE

AMIANTE
CREP
CREP / DRIPP & CTPP
TERMITES Métropals
GAZ

DPE - (ous types de

CERTIFICAT =

Certifie par la présente que :

YVES CHARPENTIER

a passé avec succes les examens relatifs 3 la certification de ses compétences
INTITULE DUWDE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Missons 0a fepsasge 61 96 GIagroabc de 18331 46 Consanancn rfes matnaux rt produils cantenant de Famiante
Conshat oo muque dopamtion au glomb

DT1/0710-142

DEBUT DE
VALIDITE
030172013
010112043

Comstsl o risqs §@puston au plomd. Diegnasse du raque dinloxcalion par 1o pomd das paraxes, Contrite spvds s on pabsescs 62 pioad  2510v2012
b

dans &2 il métropale
£42t dos nstaiiabons iéneurss deé gar

ELECTRICITE

CERTIFCATION  SCCMeomAncuw sows
PORTEE NSFOMBLE SR
DEPERSONNES  voww.cormac e

Sotatec Cartilicatis

“1

1ous types de baiments
Exat 008 nstalabons mdéneures d @ecinciié

251072012
08/01/2013
250102012
0341172008

Directewr Général
de SOCOTEC Centdication

(ke

Eric LEROY

FINDE

VALIDITE

08012018
25H012017
31nzz012
25/1012017
0n012018
2501002017
021182013
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8. Annexes

Sommaire des annexes

CROQUIS
ANALYSES
——— REPERE 2:
PRESENCE D’AMIANTE
ANCIENS PANNEAUX POSE REPERE 1 :
SUR FAUX PLAFONDS PRESENCE D’AMIANTE
BON ETAT PANNEAUX FAUX PLAFONDS
L BON ETAT
NERFUD NP N
REPERE 6 :
PRESENCE D'AMIANTE
CONDUIT CHAUDIERE — =
DROITE
BON ETAT
REPERE 3 :
PRESENCE D’AMIANTE
REPERE 7 : TOIT ONDULE
ABSENCE D’AMIANTE BON ETAT
CARRELAGE AU SOL

BON ETAT

REPERE 8 :
ABSENCE D'AMIANTE
CARRELAGE MURAL

BON ETAT
:
Fi '
REPERE 5 : REPERE 4 :
PRESENCE D’AMIANTE PRESENCE D’AMIANTE
CONDUIT CHAUDIERE CALORIFUGEAGE
GAUCHE EXTERIEUR DE CHAUDIERE
BON ETAT BON ETAT
REPERE 9 :
PRESENCE D’AMIANTE
PLAQUE ISOLANTE
EXTERIEURE DE CHAUDIERE
BON ETAT
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Tél:02.99.3541.41
Fax:02.99.354142

wwwitga fr

Parc Edonia - BAL R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 86842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée
dsponibles sur www.cofracfr

ESSAIS

L'acoréditation du COFRAC atteste de la compétence des bboratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66248 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerme que fes échantilons soumis 3 lanalyse.

Client :

PARALLELE 45

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Prélévement :
Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 1 - Faux-plafond - Garage Echantillon ITO71503-66248
Dossier client Description ITGA Faux plafond jaune fibreux poussiéreux

avec couche cartonnée et aluminuim
inséparables

Préparation :

Effectuée de fagon 3 étre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des

poussiéres sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique {parties pertinentes de Ia norme NF X 43-050)
Résultat :

Fraction Analysée Techl'_-lque anaytie Résultat Ty?e Nt? ge

et date d'analyse d'amiante Prépas
Faux plafond jaune fibrewx poussiéreux META le 04/04/2015 Présence de fibres Chrysatile 2
avec couche cartonnée et aluminuim d'amiante
inséparables
Validé par : Bastien PORRES - Analyste
—

L reprodecion de ce rappon Sl el sotiriée que sous s focme Intigrals | < rapport o Solt pas B sependuit petiefiement s lapprobetion du laboatoire
Sauf demunde particulides mt Solie do e, les Schrtiions sont comervs cendant 6 mok of N rapoorns pedant 2 ans.
En Bakion avec : DTRO2M DTA 164 rev 07

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de '’Amiante avant travaux

Tel:02.99.3541.41
Fax:02.99.354142

wwwitga fr

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

cofrac

Accréditation n® 1- 0913

Liste des sites st portde

dsponibles sur www.cofracfr

ESSAIS

L'acoréditation du COFRAC atteste de la compétence des bboratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66249 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
PARALLELE 45

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerme que fes échantilons soumis 3 lanalyse.

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Préléevement :
Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé 3 : ITGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 2 - Faux-plafond-ancien - Garage Echantilion ITO71503-66249
Dossier client Description ITGA Faux plafond en carton grisdtre avec fibres
visibles et feuille daluminium
Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée {(méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type Wb de
et date danalyse d'amiante Prépas
Faux plafond en carton grisatre avec MOLP le 02/04/2015 Présence de fibres Cheysotile 2
fibres visibles et feuille d'aluminium d'amiante

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

—
L reprodecion de ce rppon Sl et stiriée que sous s focme Intigrale | < rapport o Solt pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du laboatolre
Sauf dermande particulides t 60Me do dind, les dchantiBions sont comenvs cendant 6 Mok of N rapoors pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO24 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de '’Amiante avant travaux

Tel:02.99.3541.41
Fax:02.99.354142

wwwitga fr

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

cofrac

Accréditation n® 1- 0913

Liste des sites st portde

dsponibles sur www.cofracfr

ESSAIS

L'acoréditation du COFRAC atteste de la compétence des bboratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66250 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerme que fes échantilons soumis 3 lanalyse.

Client :

PARALLELE 45

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Préléevement :
Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé 3 : ITGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 3 - Toit ondulé - Garage Echantillon ITO71503-66250
Dossier client Description ITGA Plague fibrociment grise compacte avec
fibres visibles et couche noire inséparable
Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée {(méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type Wb de

et date danalyse d'amiante Prépas
Plaque fibrociment grise compacte avec MOLP le 02/04/2015 Présence de fibres Cheysotile 2
fibres visibles et couche noire d'amiante
inséparable

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

| T—
L reprodecion de ce rppon Sl et stiriée que sous s focme Intigrale | < rapport o Solt pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du laboatolre
Sauf dermande particulides t 60Me do dind, les dchantiBions sont comenvs cendant 6 Mok of N rapoors pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO24 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de '’Amiante avant travaux

Tél:02.99.3541.41
Fax:02.99.354142

wwwitga fr

Parc Edonia - BAL R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 86842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée
dsponibles sur www.cofracfr

ESSAIS

L'acoréditation du COFRAC atteste de la compétence des bboratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66251 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
PARALLELE 45

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerme que fes échantilons soumis 3 lanalyse.

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Préléeveme:

nt:

Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé A : ITGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 4 - Calorifugeage - Chaudiére Echantillon ITO71503-66251
Dossier client Description ITGA Calorifugeage rouge fibreux avec traces
de peinture et poussiéres inséparables

Préparation :
Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussiéres sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de [a norme NF X 43-050)
Reésultat :
Fraction Analysée Techniue analjtique Résultat Type NP ge
et date d'analyse d'amiante Prépas
Calorifugeage rouge fibreux avec traces META le 06/04/2015 Présence de fibres Cheysotile 2
de peinture et poussiéres inséparables d'amiante (%)

{*) Sevdes quelques fiores d'amiante ont été dédtectées

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

——
L reprodecion de ce rappon Sl el sotiriée que sous s focme Intigrals | < rapport o Solt pas B sependuit petiefiement s lapprobetion du laboatoire
Sauf demande particulides t 60Me do e, les dchantiBions sont comenvs cendant 6 mos of Na rapoors pedant 2 ans
En Sabson avec - DTROMS DTA 164 rev 09

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'’Amiante avant travaux

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142

wwwitga fr

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée

disponibles cur www.cofrac fr

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des bbaratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66252 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
PARALLELE 45

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerne que fes échantilons soumis 3 Fanalyse.

Préléevement :
Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 5 - Fibrociment - Chaudiére de gauche Echantillon ITO71503-66252
Dossier client Description ITGA Plaque fibrociment grise compacte avec

fibres visibles et peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée {(méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type b dle
et date danalyse d'amiante Prépas
Plagque fibrociment grise compacte avec MOLP le 02/04/2015 Présence de fibres Chrysotile-Crocidolite 2
fibres visibles et peinture inséparable d'amiante

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

—
L reprodecion de ce rppon Sl et sotiriée que sous s focme Intigrale | <o rapport o Soit pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du labonatoire
Sauf dermande particulides t S0Me do e, les dchartiBions sont conenvs cendant 6 Mok of N rapoos pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO4 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'’Amiante avant travaux

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.3541.41
Fax:02.99.35.4142

wwwitga fr

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée

disponibles cur www.cofrac fr

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des bbaratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66253 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
PARALLELE 45

M. Yves CHARPENTIER
32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerne que fes échantilons soumis 3 Fanalyse.

Préléevement :
Regu au laboratoire le : 30/03/2015
Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 6 - Fibrociment - Chaudiére de droite Echantilion ITO71503-66253
Dossier client Description ITGA Plaque fibrociment grise compacte avec

fibres visibles et peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée {(méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type b dle
et date danalyse d'amiante Prépas
Plagque fibrociment grise compacte avec MOLP le 02/04/2015 Présence de fibres Chrysotile-Crocidolite 2
fibres visibles et peinture inséparable d'amiante

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

—
L reprodecion de ce rppon Sl et sotiriée que sous s focme Intigrale | <o rapport o Soit pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du labonatoire
Sauf dermande particulides t S0Me do e, les dchartiBions sont conenvs cendant 6 Mok of N rapoos pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO4 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'’Amiante avant travaux

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142

wwwitga fr

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée

disponibles cur www.cofrac fr

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des bbaratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66254 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerne que fes échantilons soumis 3 Fanalyse.

Client : Prélévement :
PARALLELE 45 Regu au laboratoire le : 30/03/2015
M. Yves CHARPENTIER Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 7 - Colle carrelage - Sol sanitaire Echantillon ITO71503-66254
Dossier client Description ITGA Colle carrelage grise avec couche beige
hétérogéne et joint gris cassant +
carrelage
Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de léchantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des

poussiéres sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique {parties pertinentes de Ia norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Techrfuque Anaytigue Résultat Ty'?e NP ge
et date danalyse d'amiante Prépas
Colle carrelage grise avec couche beige META le 03/04/2015 Amiante non détecté 1
hétérogéne et joint gris cassant +
carrelage

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

| T—
L reprodecion de ce rppon Sl et sotiriée que sous s focme Intigrale | <o rapport o Soit pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du labonatoire
Sauf dermande particulides t S0Me do e, les dchartiBions sont conenvs cendant 6 Mok of N rapoos pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO4 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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Rapport de repérage des matériaux et produits

contenant de I'’Amiante avant travaux

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142

wwwitga fr

cofrac

Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée

disponibles cur www.cofrac fr

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des bbaratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66255 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerne que fes échantilons soumis 3 Fanalyse.

Client : Prélévement :
PARALLELE 45 Regu au laboratoire le : 30/03/2015
M. Yves CHARPENTIER Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 8 - Colle carrelage - Mur sanitaire Echantillon ITO71503-66255
Dossier client Description ITGA Colle carrelage grise avec peinture et
carrelage
Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon

- pour une 3nalyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des

poussiéres sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de [a norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type b dle
et date danalyse d'amiante Prépas
Colle carrelage grise avec peinture et META le 04/04/2015 Amiante non détecté 1
carrelage

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

—
L reprodecion de ce rppon Sl et sotiriée que sous s focme Intigrale | <o rapport o Soit pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du labonatoire
Sauf dermande particulides t S0Me do e, les dchartiBions sont conenvs cendant 6 Mok of N rapoos pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO4 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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contenant de I'’Amiante avant travaux

Parc Edonia - BAL R - Rue d« la Terre Adélie - CS n® 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.3541.41

Fax:02.99.35.4142

wwwitga fr
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Accréditation n” 1- 0913

Liste des sites ot portée

disponibles cur www.cofrac fr

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des bbaratoires pouwr les seufs essals couverts par [accréditation

RAPPORT D'ESSAI N°® IT071503-66256 EN DATE DU 06/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essal comporte 1 page. Il ne concerne que fes échantilons soumis 3 Fanalyse.

Client : Prélévement :
PARALLELE 45 Regu au laboratoire le : 30/03/2015
M. Yves CHARPENTIER Analysé 3 : [TGA Saint-Grégoire R

32 rue de Pauillac
33200 BORDEAUX

Réf. Client : Réf. ITGA :
Commande 15bx0312 Commande IT0715-31051
Echantillon 9 - Plague isolante - Chaudiére Echantilion ITO71503-66256
Dossier client Description ITGA Matériau gris fibreux avec traces de
peinture inséparables
Préparation :

Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée {(méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type b dle
et date danalyse d'amiante Prépas
Matériau gris fibrewux avec traces de MOLP le 02/04/2015 Présence de fibres Chrysotile 2
peinture inséparables d'amiante

Validé par : Bastien PORRES - Analyste

—
L reprodecion de ce rppon Sl et sotiriée que sous s focme Intigrale | <o rapport o Soit pas M speoduit petiefiement s lapprobetion du labonatoire
Sauf dermande particulides t S0Me do e, les dchartiBions sont conenvs cendant 6 Mok of N rapoos pedant 2 ans
En Sabson avec - DTRO4 DTA 164 rev 0F

Réf :-
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